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BIS Pacifyre® MK Il
Kotnierze ogniowe

Testowane zgodnie z:
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BIS Pacifyre® AWM I
Kasety ogniowe

Testowane zgodnie z:

Aprobata w:

Q

EN 1366-3
DIN 4102-11
ETAG 26

Krajach EU

Oraz krajowe w:
Belgié / Belgique, Deutschland, Osterreich, Die Schweiz / la Suisse
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BIS Pacifyre®” AWM llI
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Belgié / Belgique, Deutschland, Osterreich, Die Schweiz / la Suisse
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BIS Pacifyre® AWM Max

) Testowane zgodnie z: Aprobata w:
Kasety ogniowe
2 Krajach EU

EN 1366-3

DIN 4102-11 Oraz krajowe w:
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Produkt Testowane zgodnie z: Testowane i aprobowane przez:
EN 1366-3 | EN 1366-4 | EN 998-2
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Tangit FP 550
2-c Piana ognioodporna

&% efectis

Tangit FP 800 \/

Farba ogniochronna art

. Dbt

Tangit FP 450
Masa ogniochronna

Tangit FP 440
Ogniochronna masa do szczelin

Tangit FP 430
Ogniochronna masa akrylowa

Tangit FP 410
Ogniochronna masa elastyczna

Tangit FP 100
Piana op6zniajaca ogien

Tangit FP 550 system uzyskat aprobate w: Austrii, Belgii, Niemczech i Holandii. Wiecej informacji na stronie internetowej www.Walraven.com
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